B4 Den Braven

Technicky list

TL 06.90P Samonivelaéna hmota na podlahy g

PREMIUM S200 !é
iz

Vyrobok g

Samonivelaéna poterova zmes cementu, piniv a Specialnych zuslachtujtcich
prisad, vytvrdzujica odparenim vody, vytvara trvalo pevny s beténom
zrovnatelny povrch.
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Balenie
e Vrece 25kg

Farba
o Seda

Vlastnosti

¢ Ideélna pevnost v tahu i tiaku;

e Poutzitie v interiéri;

e Pochbdzna uz po 8 hodinach;

¢ Nie je mrazuvzdomng;

*  Nie je ur€ena ako koneéna povrchova Uprava;

¢ Nie je vhodn& na podlahové vykurovanie na drevené,
kovové a plastové podklady;

Pouzitie

- Vyrovnavacia hmota na zhotovovanie vnatornych pochddznych poterov
na pevné podklady ako napr. beton alebo mazanina.

- Vlyrovnanie vySkovych rozdielov v jednej vrstve 2 - 30 mm

- Nasledne sa kladu finalne vrstvy podlahovych krytin napr.: plavajice
podlahy, dlazba, parkety, koberce alebo linoleum.

- Spracovatelnost zmesi mozno prevadzat ru¢ne alebo strojom.

Technické vlastnosti

Zéklad

Sypna hmotnost suchej zmesi kg/m® = 1350

kg/m? = 1500

Objemova hmot. Cerstvej zmesi
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Velkost stredného zrna mm 0,22
Spotreba vody litrov = vid obal
Spotreba zmesi kg/m? 1,6 (pri hr. vrstvy 1 mm)
Aplikacna teplota °C +5/+35
min (5-10 min. nechat
" odstat / po namie$ani
Spracovatelnost 20 ori 20°C a 65% rel.
vlhkosti)
(v z4vislosti na
Bezna pochddzka hod ~8 teplote a vihkosti
vzduchu)
Lahké zat'azenie hod 12
PIné vyzretie dni 28 (max. pevnost)
Aplikacie d'alsich vrstiev dni pot-5
Dilataéné a konstrukéné Skary hod 24 (nutné priznat rezom)
) 12 (pri teplotach od
Pnost’ mesiace
Skladovatefnost +5°C do +25°C)
rozliatie, stierka | (zubova, rozliatie —
Nanasanie pruhy 20 a2 30 cm)
Specifikacia
Reakcia naohell - Esf
Uvolfiovanie nebezpeénych latok - CT Cementovy poterovy material
Pevnost v tlaku - C20 Compresion — podfa pr. EN 13892-2
Pevnost v tahu za ohybu - F5 Flexural - podfa pr. EN 13892-2
Prilnavost - B0,5 Bond - podra pr. EN 13892-8
Obmedzenie

Aplikaciu nevykonavat pri teplotach pod +5°C a nad +35°C (kombinacia tepl6t podklad a vzduch) a chranit pred rychlim vysu$anim. Pozor!
Pri vysSich teplotach, kde hrozi nadmerné a rychlejSie odparovanie vody z cementovej malty, nepomahat’ si prekracovanim
stanovenej hodnoty davkovania vody. Hrozi vyplavenie cementového spojiva a k sedimentacii pIniva. Nevykonavat' na podklady
na baze siranu vapenatého!

Podklad

Musi vyhovovat platnym norma&m, musi byt €isty, suchy, pevny, nosny (pevnost v tlaku min. 20 MPa) zbaveny prachu, naterov, zvySkov
odformovacich prostriedkov, vykvetov a nesmie byt vodoodpudivy a zmrznuty. Pre zaistenie kvality podkladu je vhodné zaviest sondu
preukazujlcu jeho stdrznost a to do hibky min. 20 mm. Va&sie priehlbiny najprv vyrovnat napr. Vyplfiovou opravnou stierkou na betén.
Podklad je nutné opatrit penetraénym naterom najidealnejie Primer ALFA alebo napr. Penetrany nater S-T70, nariedeny koncentrat
S2802A, Hibkova penetracia NANO Den Braven.
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Aplikacia

Suchli zmes rozmiesajte s Gistou vodou spifiajiicu normu STN EN 1008 v stanovenom pomere (vid. obal) tak, aby bola dosiahnuta
predpisana roztekavost. NamieSani zmes je nutné spracovat’ najneskér do 20 minat. Dkladnii homogenizaciu vykonajte vretenovym
mieSadlom na vitatke s nizkym poctom otacok (max. do 500 ot./min). Po 2 min. mieSania sa malta necha 1 min. odstat, znovu sa premiesa
1 min. (nesmu byt viditelné Ziadne nerozmieSané hrudky) a mdze sa ihned spracovévat. Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 -
30 cm. Je potrebné dbat na to, aby novy materiél bol ¢o najskér aplikovany uz k polozenému - rozliatemu pre zaistenie konvergencie (do 15
mint v zavislosti na teplote a vihkosti podkladu).

Pri aplikacii prevedieme kontrolu rozlevu. Cerstvo naneseny material sa roztiahne pomocou pachtle alebo hlinikovej laty, hladidla, ty&e
resp. porovacieho jezka, &im sa odstrani prebyto&ny vzduch a nanesena vrstva sa zarovna. (dizku hrotu volime podra hribky vrstvy max.
30 mm). Pri poZiadavke nanesenia 2 vrstiev je po 24 hodinach nutné prvu vrstvu napenetrovat. Tuhnica hmota sa uz nesmie riedit.

Osetrovanie

Prvé tri dni po zhotoveni cementovej stierky je treba ju chranit pred prievanom, sine¢nym Ziarenim a zrychlenym vysychanim. Tuhntcu
hmotu nekropit, méze dojst k vyplaveniu spojiva. Iba sklopenie okenného alebo dverového kridla je pre odvadzanie vihkosti nedostatocné.
V/ zime je mozné k vysychaniu pouzit vhodné priestorové vyhrievacie agregaty. V zavislosti na docielenej kvalite povrchu stierky moze
vznikndt potreba pred pokladanim naslapnej vrstvy povrch stierky zbrasit. Obraseny povrch a pripadne dalSie necistoty sa pred kladenim
naslapnej vrstvy odsaju priemyselnym vysavacom z povrchu stierky. KonStrukéné alebo dilatacné Skary podkladu musia byt priznané rezom
do 24 hodin.

Upozornenie

Nie je uréena pre priamu zalievku vykurovacich médii vo vykurovanych podlahach!

Nové pruhy nutné nanasat’ k uz rozliatemu a stierkovanému do 3-5 minut !

Nie je uréena ako konecna povrchova uprava.

Pre ukladanie nie s vhodné podklady zdreva, na baze drevnej hmoty, kovu aumelych hmét!!! PodrobnejSie informacie najdete
v technickom liste vyrobku umiestneny na internetovych strankach.

Aplikaciu nevykonavat pri teplotach pod +5°C a nad +35°C (kombinacia tepldt podklad a vzduch).

Dodatocné pridavanie akychkol'vek modifikacnych latok, prisad a d'alSich plniv a spojiv k hotovej zmesi je nepripustné. Rovnako
tak jej presievanie a pod. Vyrobca neruci za $kody vzniknuté nespravnym pouzitim vyrobku.

STN 74 4505 Podlahy - Spolo¢né ustanovenie:

Najvyssia dovolena vihkost cementového poteru
v hmotnostnych % v dobe pokladania nasfapnej vrstvy

Naslapna vrstva Cementovy poter
Kamenna alebo keramicka dlazba 5,0 %
Liate podlahoviny na baze cementu 50%
Syntetické liate podlahoviny 4,0 %
Paropriepustné textilia 50 %
PVC, linoleum, guma, korok 3,5%
Drevené podlahy, parkety, laminatové podlahoviny 25%

V pripade, ze sucastou podlahy je systém podlahového vykurovania, musi byt poziadavka na najvysSiu dovolend vihkost u cementovych
. poterov znizeny 0 0,5%, pri potere na baze siranu vapenatého o 0,2%
Cistenie
Material: ihned vodou
Ruky: mydlo a voda, reparaény krém na ruky
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Bezpecnost’
Vid << Karta bezpe¢nostnych tdajov 06.90P >>

Skladovanie

V suchu, pri teplotach od +5°C do +25°C, v originalnom neotvorenom baleni. Minimélna trvanlivost, vid datum na obale.

Aktualizacia

Aktualizované dria 16.10.2018.
Vyhotovené diia 06.01.2011.

Viyrobok je v zarucnej dobe zhodny so Specifikaciou. Uvedené informacie a poskytnuté ddaje su zaloZzené na objektivnom
testovani, naSich skdsenostiach, vyskume a predpokladame, Ze su spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméze poznat
najréznejsie pouZitie, kde a za akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouZité metédy aplikéacie, preto neposkytuje za
Ziadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informéacii, ¢o sa tyka vhodnosti vyrobkov pre urcité pouZitia ani na postupy
pouZziti. Uvedené tdaje st vSeobecného charakteru. Kazdy uZivatel je povinny sa presvedCit o vhodnosti pouZitia viastnymi
skuskami. Pre dalsie informacie prosim kontaktujte nase technické oddelenie.



